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Prifbericht

Uber die

Messung des Schallabsorptionsgrades einer

Antragsteller:

Antragsdatum:

Priifgut:

MeRort:

Priifprogramm:

Larmschutzwand, Flechtwandsystem
(absorberseitig Flechtstreifen 11/75 mm)

Katz & Klumpp Ges.m.b.H.
9586 Furnitz

04. September 2007 (It. Besprechung mit Herrn Krenn und Herrn Mag.
Ritter, Fa. Katz & Klumpp)

Larmschutzwand  (Flechtwandsystem, absorberseitig Flechtstreifen
11/75 mm),

4 Elemente zu 2,00 m x 1,50 m

Das Prifmaterial wurde vom Antragsteller angeliefert.

Hallraum der Versuchs- und Forschungsanstalt der Stadt Wien
Bestimmung des Schallabsorptionsgrades gemaR ONORM EN ISO 354

und Berechnung bzw. Klassifizierung der Einzahlangabe DL, gemaR
ONORM EN 1793-1:1998.

Der Bericht umfasst 4 Seiten
und 1 Beilage (3 Seiten).
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1 Antragstellung

Aufgrund Ihres Antrages vom 04. September 2007 (It. Besprechung mit Herrn Krenn und Herrn
Mag. Ritter, Fa. Katz & Klumpp) soliten Messungen des Schallabsorptionsgrades einer
Larmschutzwand (Flechtwandsystem, absorberseitig Flechtstreifen 11/75 mm) durchgefuhrt
werden. Es wurde jeweils der frequenzabhéngige Schallabsorptionsgrad os (Bestimmung der
Schallabsorption im Hallraum) und daraus die Einzahlangabe zur Schallabsorption DL,
(Beschreibung der Schallabsorptions-Eigenschaften in Situationen, in denen vom Verkehrsstrom
ausgehender Larm von der schallabsorbierenden Fléche reflektiert wird) berechnet.

2 Aufbau, Montageart und Priifbedingungen
2.1 Aufbau der Larmschutzwand

System: Flechtwandsystem, absorberseitig mit Flechtstreifen 11/75 mm
4 Elemente (mit Stehernachbildung)
Aufbau gemaR Beilage, Seite 2 und 3

Abmessungen: 2000 mm x 1500 mm pro Element, Dicke 170 mm

Flachenbez. Masse: 35,2 kg/m? bezogen auf die Elemente-Abmessungen (ermittelt durch
Wégung der einzelnen Elemente, ohne Stehernachbildung)

2.2 Montageart

Montageart: Typ A
Montagerahmen: Holz - Kiefer (siehe Beilage, Seite 2 und 3), seitliche Abdeckung mit
Holzverschalung

2.3 Priifbedingungen

Prafflache 12,04 m?
Lufttemperatur 23,3 /23,4 °C
Luftfeuchtigkeit 62,3 / 57,8 % rel.

Das angelieferte Material wurde gemaR ONORM EN ISO 354 am Boden des Hallraumes zu einer
geschlossenen Flache aufgelegt (Montageart Typ A). Weiters wurde die stirnseitige Oberflache
des Prifmaterials abgedeckt. Die Abdeckung erfolgte so, dass kein Luftraum zwischen dem
Prifgegenstand und dem Rahmen und zwischen der Raumbegrenzungsflache und dem Rahmen
bestehen. Fir die Abdeckung wurden Holzbretter mit einer Dicke von ca. 13 mm (1/2 Zoll) ver-
wendet.

3 Messung

3.1 Verwendete Messgerite und Priifmittel

Messsystem: Norsonic RTA 840
Lautsprecher: Norsonic 229
Verstarker: PA - 3000

Mikrofone / Vorverstéarker: Norsonic 1220 / Norsonic 1201
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4 Definitionen

Als Einzahlangabe zur Beurteilung der Absorptionseigenschaften von Absorptionselementen die-
nen der frequenzabhéngige Schallabsorptionsgrad as; und die daraus abgeleitete Einzahl-angabe
zur Schallabsorption DL,. Zu diesen KenngréRen finden sich in der ONORM 1SO354:2003 bzw.
EN 1793-1:1998 und 1793-3:1998 nachfolgende Berechnungsvorschriften und Definitionen (sinn-
geman):

4.1 Schallabsorptionsgrad o,

Die Anderung der aquivalenten Schallabsorptionsfliche nach Einbringen des Priifobjekts in den
Hallraum gegeniiber der aquivalenten Schallabsorptionsfliche des leeren Hallraumes, dividiert
durch die Flache des Prifkérpers. Diese GroRe ist fur flichenhafte Probekérper definiert und wird
mit os bzw. os; (gemessen im i-ten Terzband) bezeichnet.

4.2 Einzahlangabe zur Schallabsorption DL,

Zur Beschreibung der Wirksamkeit der Absorptionselemente ist die Einzahlangabe DL, abzuleiten.
Die einzelnen Schallabsorptionsgrade sind nach dem in EN 1793-3 definierten standardisierten
Verkehrslarmspektrum zu wichten und geman der in Pkt. 5.2 angegebenen Formel zu berechnen.
Die Angabe erfoigt in Dezibel (dB). Diese Einzahlangabe eignet sich vorwiegend zur Beschrei-
bung der Schallabsorptionseigenschaften in Situationen, in denen vom Verkehrsstrom ausgehen-
der Larm von der schallabsorbierenden Flache reflektiert wird und ohne weitere Reflexionen an
anderen Oberflachen oder Beugungen an Hindernissen unmittelbar zum Empfénger gelangt.

5 Ergebnisse

Aus den Messungen ergaben sich folgende Werte:

Larmschutzwand i Flachenbez. : Montageart Einzahlangabe zur
: Masse : Schallabsorption DL,
Flechtwandsystem '+ 352kg/m* ! TypA 9 dB
gemaR Punkt 2 : :

In der Beilage, Seite 1 ist die gemessene Kurve (dicke Messkurve) des Schallabsorptionsgrades
as in Abhangigkeit von der Frequenz (von 100 Hz bis 5000 Hz) dargestellt bzw. die einzelnen
Schallabsorptionsgrade numerisch angegeben.

6 Technische Regelwerke
MefRnorm: ONORM EN ISO 354:2003

Begriffe u. Einheiten
bzw. Auswertenorm: ONORM B 8115-1:2002, EN 1793-1 und -3:1998
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7 Klassifizierung der Einzahlangabe DL,

Im Anhang A der ONORM EN 1793-1:1998 sind in der Tabelle A.1 die Gruppen der Schallabsorp-
tionseigenschaften je nach GréRe der Einzahlangabe DL, angegeben:

Gruppe DL, in dB
AO nicht geprift
A1l <4
A2 4 bis 7
A3 8 bis 11
A4 > 11

8 Beurteilung und Zusammenfassung

Aufgrund der gemessenen Werte des Schallabsorptionsgrades o in den einzelnen Terzen und
der daraus abgeleiteten Einzahlangabe DL, ergibt sich fir die geprifte Larmschutzwand,
Flechtwandsystem (Aufbau geméaR Pkt 2.1 und 2.2) folgende Gruppe der Schallabsorption:

. Einzahlangabe zur Gruppe der
LAmac e Schallabsorption DL, Schallabsorption
Flechtwandsystem
Geman Punkt 2 S Al
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Schallabsorptionsgrad nach ISO 354:2003

Messung der Schallabsorption im Hallraum

Auftraggeber:  Katz & Klumpp GesmbH. Kémtner Strale 11, 9586 Fiirnitz

Larmschutzwand Flechtwandsystem
siehe Beilage Seite 2 und 3

Aufbau:

Obijekt:

Fléche des Priifmaterials:
Volumen des Hallraums:

Frequenz g
f

[Hz]

100 0,32
125 0,40
160 0,70
200 0,71
250 0,90
315 1,00
400 1,01
500 1,03
630 1,05
800 1,04
1.000 0,96
1.250 0,92
1.600 0,80
2.000 0,69
2,500 0,61
3.150 0,56
4.000 0,51
5.000 0,48

Prifdatum:  18. September 2007

Hallraum leer: Hallraum mit Priifobjekt:
12,04 m? Relative Luftfeuchtigkeit: 623 % Relative Luftfeuchtigkeit: 57,8 %
1981 m* Temperatur: 233 “C Temperatur: 234 °C
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Nr. des Priifberichtes:

Datum: 30.10.2007

MA 39 - VFA 2007-1427.02

Unterschrift:




Flechtwandsystem
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KATZ & KLUMPP Ges.m.b.H
A-9586 Fiimitz

Tel.: 04257/2131-0

Fax.: 04257/2575
Email:office@katzkiumpp.at
Internet: http://www.katzklumpp.at



Flechtwandsystem

Schnitt A-A

Schwarzes §chu_tznetz

"‘:.\____E_a_s_e_r;ementplatte 4mm

Schnitt B -B

" Rahmenhélzer 50/120mm |

..................................................................... “ e N 5

. Flechtstreifen 11/75mm

""" Flechtstreifen 10/100mm

.....

-+ _Luftraum ca. 65mm

20°L2¥1-L002 V4A - 6€ VIN NZ g ayes ‘ebejieg

1

— T - T
T T I LTIt T T T T O T T E T
i A A T R N N B R R RO DS B

KATZ & KLUMPP Ges.m.b.H
A-9586 Furnitz

Tel.: 04257/2131-0

Fax.: 04257/2575
Email:office@katzklumpp.at
Internet: hitp://www.katzklumpp.at



